
Najmenšie výšky kútových zvarov v závislosti od hrúbky spojovaných prvkov 

Najväčšia hrúbka spojovaných prvkov  
t [mm] 

Najmenšia účinná výška 
jednovrstvového kútového zvaru a [mm] 

do 10 3 

od 11 do 20 4 

od 21 do 30 5 

31 a viac 6 
 
Odporúčané hrúbky styčníkových plechov priehradových väzníkov 

Maximálna sila 
v pripájanom prvku  

[kN] 

do 
150 

150 
až 

250 

250 
až 

400 

400 
až 

600 

600 
až 

1000 

1000 
až 

1400 

Minimálna hrúbka 
styčníkového plechu 

[mm] 
6 8 10 12 14 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


